1992年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
1：纯金属结晶时，若形核方式为均匀形核，假定晶核的形状为小立方体，求临界晶核的边长a。（15分）

2：何谓固溶体？试述固溶体的分类及其形成条件？（15分）

3：试阐述冷变形金属再加热时，其组织和性能的变化。（15分）

4：试阐述马氏体的晶体结构，组织及其对性能（强度和韧性）的影响。（15分）

5：试阐述淬透性与实际零件淬硬层深度的区别及影响因素。（12分）

6：制造汽车板簧应选用什么牌号的钢？说明这种钢最终热处理工艺及得到的组织，为什么这些组织具有高的弹性极限？（13分）

7：下图为固态下有限溶解的三元共晶相图的投影图，试阐述O点成分合金的结晶过程及室温组织。（15分）
