第一部分，材科基
1、 [bookmark: _GoBack]填空
2、 简答
1. 非对称斜晶界
2. 有序固溶体及形成条件
3. 影响置换固溶体溶解度的因素
3、 计算
1. 相图计算
2. 体心立方八面体间隙《100》上的间隙半径
4、 综合
1、 碳化硅
2、 位错计算



第二部分，力学性能
5、 名词解释
   颈缩，切断，HB，△K，蠕变极限
6、 不定项选择
7、 简答
1、 发生颈缩的条件
2、 硬度
3、 塑性变形
4、 冲击曲线
5、 疲劳扩展
8、 综合
1、 推导G判据
2、 拉伸、压缩、弯曲、扭转
