上海交大2009年真题
1,求_mm处渗碳浓度为_的时间(_为具体数字),其中误差函数对应的值给出,扩散系数需要通过题目中给的温度和扩散常数计算.(20分)
2.标注晶面及晶向,写出位错反应(大体内容,原题还有条件).(20分)
3.合金和纯金属凝固过程(凝固条件,凝固组织)的异同.(15分)
4.5%的过共晶白口铸铁室温平衡凝固组织中各种类型渗碳体的含量.(20分)
小题共25题,每题3分
