2014西北工业大学材料学院复试试题

塑性成形与控制方向：

塑性成形中常用的屈服准则有哪两个？分别写出其数学表达式。

开式模锻和闭式模锻的应力应变状态有何差别。

影响最小弯曲半径的因素。

简述屈服强度、抗拉强度、均匀延伸率、硬化指数与冲压性能之间的关系。

金属锻造温度范围的概念？确定锻造温度范围的基本方法。

晶粒度对金属性能的影响及影星晶粒大小的因素。

曲柄压力机、液压机和锻锤的工作原理和工作特性的异同。

简述塑性成形设备的发展趋势。

