1992年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
二、何为固溶体？试述固溶体分类及形成条件。


三、试述冷变形金属在加热时其组织和性能的变化？
四、试述马氏体的晶体结构、组织及对性能（强度及韧性）的影响。


五、试述淬透性与实际零件淬硬层深度的区别及影响因素。
