1996年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
一、解释：（20分）

1.在室温下含碳0.8%的钢比含碳1.2％的钢强度高、脆性小；

2.钢锭在950~1100℃温度范围内轧制，有时会造成钢锭开裂；

3.在1100℃时含碳量为0.4％的钢能进行锻造，而含碳量为4.0%的铸铁不能锻造；

4.制造钢铆钉用低碳钢，而制造锯条却用T12钢；

5.碳在奥氏体中的溶解度比铁素体中高。
二、根据给出的三元共晶相图的投影图，作出cd的变温截面图。（10分）
三、什么是枝晶偏析、包晶偏析？分别说明它们的形成原因，对性能的影响及消除方法。（15分）
四、试述冷塑性变形对金属组织与性能的影响。（15分）
五、阐述共析钢，过共析钢球化退火的目的、工艺及原理。（15分）
六、制造机床用滚动轴承应选用什么牌号的钢？说明这种钢的最终热处理工艺，得到的组织及性能，并分析获得这种性能的原因。（15分）
七、阐述碳及合金元素对Ms和Mf的影响，以及残余奥氏体的形成原因。（10分）
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图1三元合金相图投影图
