第二章  晶体结构

晶面指数，晶向指数作图

离子极化；为什么AgCl和AgI均属AX型，但属于NaCl型和ZnS型
空间利用率

同质多晶和类质同晶；位移性转变和重构性转变 

几种主要的晶体结构P41-43
鲍林规则P57
硅酸盐晶体的组成；硅酸盐晶体结构类型和几种典型的晶体结构

高分子链结构和聚集态P78 
第三章  晶体结构缺陷

缺陷类型P93
本征缺陷的原因P94 

滑移和孪生P106-107 
刃位错和螺旋位错P110 
位错的滑移P120 

位错的攀移P123 
非化学计量化合物P157-159
第四章  非晶态结构与性质

液体表面张力和表面能P177 
表面张力的影响因素：温度和组成P178-179

玻璃的通性P180-181 
结构松弛P184
玻璃形成的动力学条件，结晶学条件P186-191
结构参数Y和玻璃性质的关系

硼氧键能比硅氧键能大，为什么B2O3玻璃的性能比SiO2玻璃的性能差

第五章  表面结构和性质

台阶表面，驰豫表面和重构表面 

化学力P210
固体表面的极化P212 

良好粘附的表面化学条件P230
第六章  相图

凝聚系统

包晶反应P270  

共晶反应和共析反应和独立析晶 

例：如图A-B-C三元系统相图，根据相图回答下列问题：
　　　1．在图上划分副三角形、用箭头表示各条界线上温度下降方向及界线的性质；
　　　2．判断化合物F、G、H 的性质；
　　　3．写出各三元无变量点的性质及其对应的平衡关系式；
　　　4．写出组成点M1在完全平衡条件下的冷却结晶过程；
　　　5．写出组成点M2在完全平衡条件下进行加热时，开始出现液相的温度和完全熔融的温度；写出完全平衡条件下进行冷却，结晶结束时各物质的百分含量（用线段比表示）。

第七章  扩散

柯肯达尔效应P398-399
扩散的影响因素P405-411
第八章  材料中的相变

一级，二级相变的特征P416
相变的动力学分类P417 
成核速率，长大速率和总结晶速率P419 
过冷与过热

临界晶核半径求解P420 
第九章  材料制备中的固态反应

固态反应的三个过程P472
杨德方程；金斯格林方程

影响固态反应的因素

第十章  烧结

烧结温度，烧结时间和烧结气氛

物质的传质过程

初次再结晶和晶粒长大，二次再结晶 

典型的烧结种类

影响烧结的因素

第十一章  腐蚀和氧化

金属腐蚀，高分子腐蚀

应力腐蚀

晶间腐蚀

防止晶间腐蚀的措施P550
第十二章  疲劳与破坏

疲劳破坏

腐蚀疲劳

疲劳失效的特征

蠕变P578
